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Introduction

Les planchers chauffants connaissent depuis
quelques années un fort développement. Loffre
Sarticule surtout autour des planchers a eau
chaude (y compris des planchers réversibles) et
des planchers rayonnants électriques (PRE).

Les systemes céramiques, par la qualité de leur
conductibilité, assurent la meilleure diffusion de
la chaleur et allient confort, sécurité, esthétique et
durabilité.

Quelle que soit sa nature, un plancher chauffant
est un systeme constitué de plusieurs couches,
exécutées par différents corps d'état. Afin
d'optimiser l'interface entre eux, le projet doit faire
I'objet d'une étude préalable, menée conjointe-
ment par le maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage et
les entreprises. o
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Conductibilité thermique

Champions incontestés des revétements de sols
chauffants, les systemes céramiques sont la solu-
tion offrant la résistance thermique la plus faible
comparée a celle de tous les autres matériaux de
revétement : & un carreau céramique d'une épais-
seur de 10 mm correspond une résistance ther-
mique Rth de 0,01 m?/KW. [

Depuis 1978, I'amélioration progressive des tech-
niques climatiques a permis d'obtenir une meilleure
homogénéité de la température au sein d'une piece
chauffée par le sol, ce qui augmente le plaisir pro-
curé par un revétement céramique posé sur plancher
chauffant. Ainsi que I'imposent les dispositions de
I'arrété du 23 juin 1978, ces planchers sont désor-
mais congus et installés de telle fagon que, dans des
conditions de base, la température de surface des
sols finis ne peut dépasser 28°C en aucun point. De
fait, le gradient thermique “pieds / téte” s'en trouve
plus équilibré, ce qui contribue a prévenir tout
trouble phlébologique et introduit une nette plus-
value en termes de qualité de vie. o

Bl

Important :

en planchers chauffants

Acoustique

La limitation des bruits d'impact est obtenue par l'usa-
ge de matériaux résilients sous chape flottante (DTU
26.2/52.1). Deux possibilités s'offrent pour obtenir un
bon résultat : la superposition des sous-couches sui-
vant les conditions mentionnées ci-apres, ou la mise
en oeuvre d'une sous-couche thermique et acous-
tique. Grace a ces systémes, les performances acous-
tiques satisfont aux exigences des décrets portant sur
la Réglementation acoustique. Par I'emploi d'un
chauffage électrique par le sol ou a circulation d'eau
chaude, on répond donc a la fois aux exigences de
confort thermique et acoustique. [

Sécuriteé

En piéces humides sans siphon de sol, un plancher
chauffant favorise I'évaporation de I'eau et seche les
sols plus rapidement. Qutre le confort procuré, les
risques de glissades sont considérablement limités.
De plus, les sols secs évitent la prolifération des
acariens et des bactéries. o

Esthetique

Utiliser un systéme de chauffage par le sol permet
de libérer les murs des radiateurs, parfois ines-
thétiques. La place ainsi gagnée peut étre utilisée
pour améliorer la fonctionnalité et I'agencement
des locaux.

De plus, les options décoratives que proposent les
systémes céramiques permettent d'interpréter
toutes les ambiances, contemporaines ou clas-
i o

siques

Durabilité

Imputrescibles, insensibles & I'humidité, aux
variations thermiques et aux rayons infrarouges, les
systemes céramiques ne souffrent pas du vieillisse-
ment a la chaleur. lls sont donc parfaittment compa-
tibles avec un systeme de chauffage par le sol.

Economie / Colt global

Outre tous les avantages énoncés précédemment, la
solution céramique est la meilleure alliée des plan-
chers chauffants. Grace a ses performances en
termes de conductibilité thermique, la solution céra-
mique participe largement a réduire la facture éner-
gétique. o

cette fiche vise le domaine d’application suivant : locaux de classe P3 au plus sans siphon de sol.
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Mise en Euvre

e|ntroduction

Il existe plusieurs types de planchers chauffants et cha-
cun présente des particularités propres quant a sa réa-
lisation et a la pose du revétement céramique. Avant d'en-
treprendre toute action, il est absolument nécessaire de
connaitre le type de plancher chauffant prescrit. Cette
fiche traite :

- des planchers chauffants a eau chaude de type A et de
type C, utilisant des tubes noyés dans le béton d'en-
robage ou dans une chape fluide sous avis technique
visant cet emploi.

La pose s'effectue sur dalle désolidarisée, sur isolant
(selon la norme NF P 52-307, référence NF DTU 65.14).
Ceest le cas le plus fréquemment rencontré dans ce
domaine.

La source de production d'eau chaude peut étre variée :
chaudiere, capteurs solaires, pompe a chaleur, géother-
mie...

- des planchers réversibles a eau basse température,
selon le CPT 3164 . Ce sont en priorité des planchers
chauffants, mais ils peuvent étre complétés d'une fonc-
tion rafraichissante de confort.

- des Planchers Rayonnants Electriques (PRE) selon le
CPT 3606.

Systemes Céramiques rappelle qu'il existe des systemes
complets sous Avis Technique particulierement adaptés a
la rénovation, aux chapes minces, a la rapidité de mise en
ceuvre... Si ces produits sont choisis, on se référera a
leurs Avis Techniques.

Cette fiche n'aborde pas les systémes suivants :

- Les planchers chauffants a eau chaude de type B,
parce qu'ils ne sont pas réalisés en France et ne sont
donc pas visés par le NF DTU 65.14,

- les planchers chauffants par cables électriques
(référence NF DTU 65.7),

- les trames chauffantes, noyés dans le mortier-colle
(sous Avis Technique).

Correspondances des classes de compressibilité des isolants

Compressibilité Certification Norme NF P 61-203
(diminution d’épaisseur) Acermi/lsole (réf. DTU 26.2/52.1
=0,3mm 15 SCla
< 0,5mm 14 SC1b
<=3 mm 13 SC2a
< 12mm 12 SC2b

Avant le début des travaux, il est indispensable
de prévoir :

- la réservation totale en fonction du systeme de
chauffage choisi,

- la position des joints de fractionnement qui dépend
des normes en vigueur et Avis Techniques,

-les délais d'exécution du chantier, intégrant l'in-
tervention de chaque corps d'état et les mises en chauffe
nécessaires.

Dans le cas des PRE, la synthése des solutions tech-
niques compatibles avec les planchers rayonnants élec-
triques, émise par le CSTB, ne vise pas, en raison de leur
résistance thermique trop importante : parquets flottants
ou contrecollés en pose flottante ou collée, revétements
de sols stratifiés flottants, revétements textiles sur
sous-couche mousse, dalles plombantes amovibles a
envers bitume.

e Prescriptions communes
a tous les planchers chauffants :

Sysiémes Céramiques recommande au carreleur te
vérifier Ia plangilé du support (7 mm sous 12 régle de

2 m &t 2 min sous la régle de 20 cm) avant la pose de
la sous-couche isolante ef le ravoirage éveniugl.

P Age du support : la mise en ceuvre s'effectue sur
plancher de plus de 2 mois et dallage de plus de 1 mois.

P Cloisons : les cloisons de distribution lourdes
(>150 kg/m linéaire) doivent étre montées avant la
mise en place de l'isolant.

Les cloisons de distribution légéres (< 150 kg/m
linéaire) peuvent étre montées aprés exécution de
I'ouvrage lorsqu'il n'y a pas d'exigences d'isolation
acoustique entre les locaux séparés par cette cloison.

> Ravoirage : les éventuels cables ou canalisations, autres que
ceux du plancher chauffant, doivent étre incorporés dans un ouvra-
ge intermédiaire : le ravoirage. Il constituera alors le support de liso-
lant et doit &tre apte a le recevoir.

P Superposition de sous-couches : la superposition
des sous-couches planes est possible ou non en fonction de
leur classe de compressibilité (SC1 ou SC2) et de leur capa-
cité de résistance a la charge (a ou b). Dans le cas de I'as-
sociation d'une sous-couche thermigque avec une sous-
couche acoustique, cette derniere sera toujours disposée
en-dessous. Remarque : pour la nomenclature,
A = Acoustique, Ch = Chauffant.

» Joints de fractionnement et joints périphériques :
ils seront réalisés conformément aux textes en
vigueur. o
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Mise en ceuvre classique (type A) des planchers chauffants
a eau chaude (DTU 65.14) en locaux P3 au plus sans siphon de sol

Pose scellée

0 O

Pose collée

Avantage du polyane : comme la pose est désolidarisée, la mise en
chauffe est facuftative (gain de 9 jours sur le calendrier de chantier)

@ Support :
- conforme au DTU 26.2/52.1

- aspect de surface fin et régulier
- pas de défaut de planéité de plus de 7 mm sous
la régle de 2 m et de 2 mm sous la régle de 20 cm

@ Ravoirage si nécessaire

© Sous-couche isolante :
- plane ou a plots
- de classe de compressibilité SC1 a ou SC1 b ou
SC2a.
Regles de superposition :
Sous-couche

nfériewre) - SC1 a SClb SC2 a

Souscouche
Supérieure

SClacCh SC2a SC2a
SC1bCh
SC2acCh SC2a SC2a

@ Tubes a eau chaude :

- en matériau de synthése ou en cuivre

- conforme aux normes en vigeur ou bénéficiaires
d'un avis technique favorable

© Treillis soudé :

- soit mailles 50x50 mm, masse minimale 650g/m?

- soit mailles 100x100 mm, masse minimale
1000g/m?

- fil de diamétre 1,4 ou 1,8 mm

©® Enrobage :

- soit béton traditionnel :
-béton prét a I'emploi classé au moins C20/25
selon la norme NF EN 206-1
- béton fabriqué sur chantier dosé au minimum a
350 kg de ciment par m® de béton

Béton avec incorporation d'un plastifiant compatible
avec la nature des tubes a eau chaude, fourni par l'en-
treprise de génie climatique.

Epaisseur minimum de 3,5 cm sur sous-couche iso-
lante SC1 a Ch ou SC1 b Ch ou de 4 cm minimum sur
sous-couche isolante SC2 a Ch.

- soit chape fluide a base de sulfate de calcium (CPT
3267 _V3) ou de ciment (on se référera alors a 'Avis
Technique du produit employ€)

Systemes Céramiques rappelle que le recours a
une chape fluide est interdit en cas d'utilisation de
tubes en cuivre.

- la pose scellée directe est interdite sur plan-
cher chauffant & eau chaude sans béton d'en-
robage

- on Sera trés attentif & réaliser les joints de fractionnement
et de dilatation conformément aux textes en vigueur

Si la pose n'est pas désolidarisée : mise en chauife

{voir schéma de procédure ci-dessous)

@ Dans le cas dune pose scellée seulement :
polyane éventuel

© et © Pose du carrelage :
- Soit en pose collée suivant le CPT 3267 V3
- soit en pose scellée, adhérente ou désolidarisée,
suivant le DTU 52.1.
- Carreaux en pose collée :
- dimension maximum : 2000 cm’
- élancement (rapport L/I) maximum : 3
- Carreaux en pose scellée :
- dimensions maximum : 3600 cm?
- élancement maximum : 2

Procédure de mise de chauffe du plancher chauffant a eau chaude de type A (DTU 65.14)

facultatif si la pose est désolidarisée

4 jours 48 h -2 jours mini en pose collée

t=0 > o 3 jours mini mini mini -7 jours mini en pose scellée
lours mini <—><_>|<_>I - >
I__ ] R —— I»Temlos
Coulage | ] ] ol ! ) I )
du béton sechage Montée Maintien Arrét du  Pose du sechage Remise
en T° en T° chauffage revétement en T°

d’enrobage ...
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Mise en ceuvre par double désolidarisation (type C) des planchers chauffants a

eau chaude (DTU 65.14) en locaux P3 au plus sans siphon de sol)

Pose scellée

Pose collée

(R

Remarque : avec la mise en ceuvre de type C, la mise en chauffe est facultative

@ Support :
- conforme au DTU 26.2/52.1

- aspect de surface fin et régulier
- pas de défaut de planéité de plus de 7 mm sous
larégle de 2 m et de 2 mm sous la regle de 20 cm

@ Ravoirage si nécessaire

@ Sous-couche isolante :

- plane ou a plots

- de classe de compressibilité SCla ou SC1b
- la superposition de sous-couches est exclue

@ Tubes a eau chaude :

- en matériau de synthese ou en cuivre

- conforme aux normes en vigeur ou bénéficiaires
d'un avis technique favorable

O Treillis soudé :
- mailles 100x100 mm, masse minimale 325g/m?
- fil de diametre 1,4 ou 1,8 mm

@ Enrobage :
- S0it béton traditionnel :
- béton prét a I'emploi classé au moins C20/25
selon la norme NF EN 206-1)
- béton fabriqué sur chantier dosé au minimum
a 350 kg de ciment par m® de béton
Béton avec incorporation d'un plastifiant compa-
tible avec la nature des tubes a eau chaude, fourni
par I'entreprise de génie climatique.
Epaisseur minimum : 2 cm

- soit chape fluide a base de sulfate de calcium
(CPT 3267_V3) ou de ciment (on se référera alors
a |'Avis Technique du produit employé)

Systemes Céramiques rappelle que le recours a

une chape fluide est interdit en cas d'utilisation de
tubes en cuivre.

p:5

- la pose scellée directe est interdite

A sur plancher chauffant & eau chaude
sans béton d'enrobage

- on sera trés attentif a réaliser les joints de frac-

tionnemen@ et de dilatation conformément aux
textes en vigueur

@ Double couche de désolidarisation

constituée :

- soit par 2 films polyéthylene

- S0it par un non tissé synthétique posé sur un film
polyéthylene

- Soit par un autre procédé, bénéficiaire d'un Avis
Technique.

@ DANS LE CAS D’UNE POSE COLLEE SEU-
LEMENT :

Chape complémentaire, d'épaisseur 4,5 cm, consti-
tuée :

- soit par le méme matériau que la couche d'enrobage
- soit par un mortier (norme NF DTU 26.2)

- soit par un produit sous Avis Technique

Dans le cas d'une pose scellée, le mortier de scelle-
ment (norme NF DTU 52.1, d'épaisseur 4,5 cm
minimum) fait lui-méme office de chape complé-
mentaire.

O et O Pose du carrelage :
- soit en pose collée suivant le CPT 3267 V3
- soit en pose scellée désolidarisée, suivant le
DTU 52.1.
- Carreaux en pose collée :
- dimension maximum 2000 cm?
- élancement (rapport L/I) maximum : 3
- Carreaux en pose scellée :
- dimensions maximum : 3600 cm?
- élancement maximum : 2 o

mise & jour février 2008
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Mise en ceuvre de planchers réversibles a eau basse température

chauffants /rafraichissants (CPT3164) en locaux P3 au plus sans siphon de sol

0\ Pose collée
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LLa mise en ceuvre se fait selon le CPT 3164

@ Support :
- conforme au DTU 26.2/52.1

- aspect de surface fin et régulier
- pas de défaut de planéité de plus de 7 mm sous
la régle de 2 m et de 2 mm sous la regle de 20 cm

@ Ravoirage si nécessaire

©® Sous-couche isolante : seules sont auto-
risées les sous-couches planes a base de matiéres
plastiques alvéolaires : polystyréne expansé ou
extrudé, mousse de polyuréthanne

@ Tubes a eau chaude :
- en matériau de synthése ou en cuivre
- bénéficiaires d'un Avis Technique favorable

© Treillis soudé :
Masse minimale: 650g/m’

@ Enrobage :
- soit béton d'enrobage a base de liant hydraulique +
fluidifiant

- soit chape fluide a base de sulfate de calcium (CPT
3267 _V/3) ou de ciment (on se référera alors a 'Avis
Technique du produit employ€)

Systemes Céramiques rappelle que le recours a
une chape fluide est interdit en cas d'utilisation de
tubes en cuivre.

Dans ce cas, il est obligatoire de mettre en
place une sécurité & 16°C au niveau du
départ d’eau de I’installation pour les sys-
témes céramiques.

- on sera trés attentif a réaliser les joints
A de fractionnement et de dilatation confor-

mément aux textes en vigueur.

Afin de limiter I'inertie thermique de la dalle
d’enrobage, I'épaisseur totale au-dessus de

I'isolant doit étre de 7 cm environ. Cette
valeur exclut la pose scellée.

@ et © Carreaux :
- dimensions maximum : 2000 cm?
- élancement (rapport L/I) maximum : 3 o

Procédure de mise de chauffe obligatoire du plancher chauffant a eau basse
température (CPT 3164)

. - 48 h
t=0 10 jours mini mini 2 jours mini
14 jours mini e — it T <
_— I 1 | L N B | _:
Coulage . N .
du béton sechage Mise en chauffe Arrét du  Pose du séchage
d‘enrobage ... progressive chouffage revétement

: P-temps

Remise
en T°
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Le Plancher Rayonnant Electrique (PRE) : cas de la pose collée (CPT 3606)

en locaux P3 au plus sans siphon de sol

Pose collée

ey

|
—
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E= 5 cm sur sous-
couche SCla ou SC1b
E= 6 cm sur sous-
couche SC2a

@ Support :
- conforme au DTU 26.2/52.1
- aspect de surface fin et régulier

- pas de defaut de planéité de plus de 5 mm
sous la regle de 2 m et de 2 mm sous la regle
de 20 cm

- '4ge du support dépend de sa nature
@ Ravoirage si nécessaire
@ Sous-couche isolante :

- de classe de compressibilité SC1 a ou SC1 b
ou SC2 a.

Regles de superposition:

Sous-couche
anfereure) - SC1 a SClb SC2a
supérieure
SClacCh SC2a SC2a
SC1b Ch
SC2aCh SC2a SC2a

@ Eléments chauffants :

- cables chauffants ou trame chauffante
- conformes a la norme en vigueur

@ Treillis soudé :

- sur sous-couche SC1 : mailles 50x50 mm
maximum, fil de diamétre 1,4 mm minimum

- sur sous-couche SC2 : idem, avec en com-
B[ement un chainage périphérique par 3 fers a
éton de diametre 8 mm

@ Enrobage :
- Soit béton traditionnel :

- béton de chantier ( 300 +/- 50 kg de
ciment par m* de béton )

- béton industriel ( classé C20/25)
- soit mortier traditionnel :

- mortier de chantier ( 300 +/- 50 kg de
ciment par m* de sable sec)

- mortier industriel ( classé C16/53)

- soit chape fluide a base de ciment éon se réfé-
rera alors a I'Avis Technique du produit
employé)

Systemes Céramiques rappelle qu'a ce jour il
n'existe pas de chape fluide a base de suliate de
calcium sous Avis Technique visant les PRE.

- 0N sera trés attentif & réaliser les joints
A de fractionnement et de dilatation

conformément aux textes en vigueur.

@ et © Pose du carrelage :

- Le CPT 3606 préconise une pose collée sur
gg%er-colle C2 S1/S2 PRE sous certificat du

- carreaux :
- dimensions maximum : 2000 cm?
- élancement maximum : 3 o

Procédure de mise en chauffe du PRE

— 48 h
=0 : P mini
21 jours mini
—_— ! 3 I| € > I|
23 Uk:g?oen séchage Montée en T° Arrét du
d’enrobage ... progressive

Pose du
chauffoge revétement

-2 jours mini en pose collée

<

---—: :»Temps

séchage Remise

en T°

Différents systemes sous Avis Technique permettent de remplacer la chape ou la dalle de recouvrement. Ce sont les chapes fluides a base de ciment. Si ces produits

sont choisis,

Systémes Céramiques recommande : ) - o _
de se procurer I'Avis Technique de la chape fluide et de le consulter dans son intégralité afin de connaitre les particularités de mise en oeuvre.
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Les Planchers Rayonnants Electriques (CPT 3606) : cas de la pose scellée directe

de carrelage en maison individuelle i

ndépendante ou

accolée et maison en bande

Pose scellée

© Support :

- conforme au DTU 26.2/52.1

- aspect de surface fin et régulier

- pas de défaut de planéité de plus de 5 mm sous
laregle de 2 m et de 2 mm sous laregle de 20 cm

@ Ravoirage si nécessaire

© Sous-couche isolante :

- de classe de compressibilité SC1 a ou SC1 b

- la superposition de sous-couche est exclue

@ Eléments chauffants :

- cables chauffants sur armature métallique ou
trame chauffante

- conformes a la norme en vigueur

© Treillis soudé :

- mailles : - 50 x 50 mm maximum, fil dia-
metre 1,4 mm minimum

- 100 x100 mm maximum, fil dia-
métre 3 mm minimum

- complété avec un chainage périphérique par
trois fers a béton diamétre 8 mm

O ot @ Pose du carrelage :

- scellée directement sur les éléments chauf-
fants avec un mortier de ciment dosé a 275
+/- 50 kg/m? de sable sec

- 5 cm d'épaisseur maximum

- carreaux : dimensions maximum : 2000 cm? ;
élancement (rapport L/1) maximum : 2

Nota : premiere mise en route du chauffage un

mois apres la pose du carrelage.

A

textes en vigueur.

On sera tres attentif a réaliser les joints de fractionnement et de dilatation conformément aux

n:8
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Textes de référence

- NF DTU 65.14 (P 52-307), “Exécution de planchers chauffants @ - NF DTU 26.2 (P 14-201), “Chapes et dalles & base de liants
eau chaude”. hydrauliques”.

- CPT 3164, “Planchers réversibles a eau basse température”. - NF DTU 52.1 (P 61-202), “Revétements de sols scellés”.

- NF DTU 26.2/52.1 (P 61-203), “Mise en ceuvre de sous-couches - e-cahier du CSTB 3267_V3, “Revétements de sols intérieurs et

isolantes sous chape ou dalle flottante et sous carrelage”. extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen
de mortiers-colles dans les locaux P3 au plus en travaux neufs”.

- Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) 3606, “Chauffage par

planchers rayonnants - certificats CSTB des colles a carrelage, Avis Techniques des pro-
duits et des systemes de construction: a consulter par produit

- CPT 3578, “Chapes fluides a base de sulfate de calcium”.

D “Fiches d’informations générales qui ne peuvent en aucune maniére
remplacer une étude personnalisée adaptée a chaque cas.”
Systémes “Avant toute mise en pratique, I'utilisateur ou le lecteur doit prendre soin de
‘ Céramiques ]f’e;]ssurer de l'actualité des informations contenues dans les présentes
iches.”

9, rue La Pérouse - 75784 PARIS CEDEX 16
http://www.systemes-ceramigues.org Photos : Hora - Cochebat
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